利废材料产品检测报告
一、检测基本信息
1. 检测项目：利废建材性能、废弃物掺量
2. 委托单位：XX 建设工程有限公司
3. 检测单位：XX 国家认可检测中心
4. 检测依据：相关产品国家标准
5. 检测日期：2026 年 3 月
二、检测结果
表格
	产品名称
	检测项目
	标准要求
	检测结果
	符合性

	再生骨料混凝土
	立方体抗压强度
	≥C20
	C25
	合格

	粉煤灰砖
	抗压强度
	≥MU10
	MU15
	合格

	矿渣水泥
	安定性 / 强度
	合格
	合格
	合格

	再生骨料
	颗粒级配 / 含泥量
	合格
	合格
	合格


三、检测结论
本项目利废建材各项性能指标均符合国家现行标准要求，废弃物掺量达标，可安全用于建筑工程，检测结果真实有效。
[bookmark: _GoBack]
